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上層路盤 基　層 表面処理 ｱｽｶｰﾌﾞ 歩道等

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮

ｱｽﾌｧﾙﾄ 粗粒度 密粒度 密粒度 密粒度 密粒度 密粒度 密粒度 密粒度 密粒度 密粒度 密粒度 細粒度 細粒度 開粒度
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混合物 混合物 混合物 混合物 混合物 混合物 混合物 混合物 混合物 混合物 混合物 混合物 混合物 混合物

(25)c (20)c (20F)Ac (20F)Ac (新20FH)c (新20FH)c (新20FH)c (13)c (13F)Bc (13F)Ac (13FH)c (13FH)c (5F)c (13F)c (13)c

○再生50% ○再生50%

○再生50% ○再生50%

○再生30% ○再生30%

○再生30%

N33

エイ・エックス株式会社

小千谷工場

小千谷市片貝町寺社堀1547

N34

共同企業体上越舗材

上越合材工場

上越市板倉区稲増523-1

N31

エイ・エックス株式会社

山木戸工場

新潟市東区山木戸字下屋敷1500-17

N32

共同企業体はまなす舗材

新潟東工場

北蒲原郡聖籠町次第浜長山4064-4

新潟県 ） 審　査　結　果　総　括　表 令和 7 年 8 月 27 日

No.
会社名 / 混合所名

混 合 所 所 在 地

混　　　　　合　　　　　物　　　　　名
表　　　層

安定処理

注) プラ：プラントミックス　　○：認定混合物　　●：認定混合物（塑性変形輪数含む）
　　プレ：プレミックス　　　　□：調査中　　　　■：調査中　　（　　　 〃 　　　）
　　％　：再生骨材混入率　　　△：不適格　　　　▲：不適格　　（　　　 〃 　　　）

認定の有効期間　自：令和 7年 9月 1日
至：令和 8年 5月31日


