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様式－８５０
 （ 別紙－１）

 （

上層路盤 基　層 表面処理 ｱｽｶｰﾌﾞ 歩道等

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮

ｱｽﾌｧﾙﾄ 粗粒度 密粒度 密粒度 密粒度 密粒度 密粒度 密粒度 密粒度 密粒度 密粒度 密粒度 細粒度 細粒度 開粒度

ｱｽﾌｧﾙﾄ ｱｽﾌｧﾙﾄ ｱｽﾌｧﾙﾄ ｱｽﾌｧﾙﾄ ｱｽﾌｧﾙﾄ ｱｽﾌｧﾙﾄ ｱｽﾌｧﾙﾄ ｱｽﾌｧﾙﾄ ｱｽﾌｧﾙﾄ ｱｽﾌｧﾙﾄ ｱｽﾌｧﾙﾄ ｱｽﾌｧﾙﾄ ｱｽﾌｧﾙﾄ ｱｽﾌｧﾙﾄ

混合物 混合物 混合物 混合物 混合物 混合物 混合物 混合物 混合物 混合物 混合物 混合物 混合物 混合物

(25) (20) (20F)A (20F)A (新20FH) (新20FH) (新20FH) (13) (13F)A (13F)A (13FH) (13FH) (5F) (13F) (13)

○再生50% ○再生45% ○再生5% ●Ⅱ型プレ ○再生45% ●Ⅱ型プレ ○再生50% ○再生50% ●Ⅱ型プレ ○Ⅱ型プレ ○ストアス ○再生10% ○ストアス

○再生50% ●Ⅱ型プレ ●Ⅱ型プレ

No.
会社名 / 混合所名

混 合 所 所 在 地

混　　　　　合　　　　　物　　　　　名
表　　　層

安定処理

石川県 ） 審　査　結　果　総　括　表 令和 7 年 10 月 7 日

I16

加賀アスコン株式会社

ブルーアステック

能美郡川北町朝日1番地

注) プラ：プラントミックス　　○：認定混合物　　●：認定混合物（塑性変形輪数含む）
　　プレ：プレミックス　　　　□：調査中　　　　■：調査中　　（　　　 〃 　　　）
　　％　：再生骨材混入率　　　△：不適格　　　　▲：不適格　　（　　　 〃 　　　）
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認定の有効期間　自：令和 7年10月 7日
至：令和 8年 5月31日


